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3. 
Hintergrundinformationen
Die auf den nachfolgenden Seiten dargestellten Detailzeichnungen sind allgemeine und 
unverbindliche Empfehlungen und ein Planungsvorschlag, der eine mögliche Ausführung 
nur schematisch darstellt. Die tatsächliche Anwendbarkeit sowie Vollständigkeit müssen 
vom Planer/Architekten oder im Einzelfall vom Fachhandwerker für das jeweilige Bau-
vorhaben eigenverantwortlich geprüft werden. Es gilt der übliche Verwendungszweck. 
Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt. Alle Annahmen, Vorgaben und 
Empfehlungen sind an die örtlichen Gegebenheiten und/oder behördlichen Vorgaben an-
zupassen bzw. darauf abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merk-
blättern, Verarbeitungsrichtlinien und Systemzulassungen sind zu beachten.
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1.
Der Anteil von Holzgebäuden am Gesamtbau-
volumen ist in den vergangenen Jahren deutlich 
gewachsen, denn Holz erfüllt viele Bedingungen für 
ökologisches Bauen: Es ist nachhaltig, recycelbar, 
besonders stabil und ökonomisch zugleich. Um einen 
fachgerechten Brand-, Wärme- und Feuchteschutz zu 
gewährleisten, sind Details und Anschlüsse, wie auf den 
folgenden Seiten zu sehen, sorgfältig auszuführen.
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Wandkonstruktion als Holzständerwand mit Beplankung

Holzfaser-Dämmplatte 

Unterputz mit Armierung (z. B. AKURIT SK leicht mit AKURIT GF oder GM Armierungsgewebe)

Zwischenbeschichtung (z. B. AKURIT GMG Mineralgrund)

Oberputz (z. B. AKURIT VARIOSTAR)

Fugendichtband 
(z. B. AKURIT DBL Dichtband)

�5�Q�E�M�G�N�R�T�Q�’�N���O�K�V���#�W�H�U�V�G�E�M�R�T�Q�’�N��
(z. B. AKURIT SP-B S61���5�Q�E�M�G�N�R�T�Q�’�N���-�W�P�U�V�U�V�Q�H�H���O�K�V��AKURIT SP-U W62���5�Q�E�M�G�N�C�W�H�U�V�G�E�M�R�T�Q�’�N��

Detail A

Detail A

���•���������E�O

Trennschnitt

Bauwerksabdichtung

Perimeter- oder Sockeldämmplatte (z. B. AKURIT PMD 032/035)

Unterputz mit Armierung (z. B. AKURIT SK leicht mit AKURIT GF oder GM Armierungsgewebe)

Dichtschlämme (z. B. quick-mix MDF Mineralische Dichtungsschlämme flexibel)

(2-fache Beschichtung in 2 mm Trockenschichtdicke mind. 5 cm über Geländeoberkante)

Zwischenbeschichtung (z. B. AKURIT GMG Mineralgrund)

Oberputz (z. B. AKURIT VARIOSTAR)

�-�K�G�U�U�V�T�G�K�H�G�P

Schutzlage (z. B. Noppenbahn mit integrierter Gleit-, Schutz- und Lastverteilungsschicht)

Quellmörtel (z. B. AKURIT QM Quellmörtel)

Anstrich (z. B. AKURIT FSH���5�K�N�K�M�Q�P�J�C�T�\�’�P�K�U�J��

2 % Gefälle

Anstrich (z. B. AKURIT FSH���5�K�N�K�M�Q�P�J�C�T�\�’�P�K�U�J��

�-�N�G�D�G�T�����C�D�I�G�U�V�K�O�O�V���C�W�H���$�C�W�Y�G�T�M�U�C�D�F�K�E�J�V�W�P�I

���
•�

���
���

��E
�O

1.1  Sockelanschluss (Detail 04-01-010)

Vertikalschnitt Holzbau Maßstab ca. 1:5 – Detail ca. 1:2,5 Stand 01.2020

Darstellung eines AKURIT-Holzbausystems. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.  

Detailzeichnungen haben nur empfehlenden Charakter und ersetzen keine Fachplanung!

6



Wandkonstruktion als Holzständerwand

Holzfaser-Dämmplatte

Unterputz mit Armierung (z. B. AKURIT SK leicht mit AKURIT GF oder GM Armierungsgewebe)

Zwischenbeschichtung (z. B. AKURIT GMG Mineralgrund)

Oberputz (z. B. AKURIT VARIOSTAR)

Fugendichtband 
(z. B. AKURIT DBL Dichtband)

�5�Q�E�M�G�N�R�T�Q�’�N���O�K�V���#�W�H�U�V�G�E�M�R�T�Q�’�N��
(z. B. AKURIT SP-B S61���5�Q�E�M�G�N�R�T�Q�’�N���-�W�P�U�V�U�V�Q�H�H���O�K�V��AKURIT SP-U W62���5�Q�E�M�G�N�C�W�H�U�V�G�E�M�R�T�Q�’�N��

Trennschnitt

Perimeter- oder Sockeldämmplatte (z. B. AKURIT PMD 032/035)

Unterputz mit Armierung (z. B. AKURIT SK leicht mit AKURIT GM Armierungsgewebe)

Dichtschlämme (z. B. quick-mix MDF Mineralische Dichtungsschlämme flexibel)

(2-fache Beschichtung in 2 mm Trockenschichtdicke mind. 5 cm über Geländeoberkante)

Zwischenbeschichtung (z. B. AKURIT GMG Mineralgrund)

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen (z. B. AKURIT VARIOSTAR und AKURIT FSH���5�K�N�K�M�Q�P�J�C�T�\�’�P�K�U�J��

Schutzlage (z. B. Noppenbahn mit integrierter Gleit-, Schutz- und Lastverteilungsschicht)

�•�������E�O

�-�K�G�U�U�V�T�G�K�H�G�P

�-�N�G�D�G�T�����C�D�I�G�U�V�K�O�O�V���C�W�H���$�C�W�Y�G�T�M�U�C�D�F�K�E�J�V�W�P�I

Werkstoffplatte (z.B. Faserzementplatte)

Perimeter- oder Sockeldämmplatte 
(z. B. AKURIT PMD 032/035)

Anstrich (z. B. AKURIT FSH���5�K�N�K�M�Q�P�J�C�T�\�’�P�K�U�J��

Abdichtung gemäß gültigem Regelwerk

2 % Gefälle

Detail A

Quellmörtel (z. B. AKURIT QM Quellmörtel)

�-�N�G�D�G�T�����C�D�I�G�U�V�K�O�O�V���C�W�H���$�C�W�Y�G�T�M�U�C�D�F�K�E�J�V�W�P�I
(vollflächig verklebt)

Detail A

1.2  Sockelanschluss im Spritzwasserbereich (Detail 04-01-020)

Vertikalschnitt Holzbau Maßstab ca. 1:5 – Detail ca. 1:2,5 Stand 01.2020

Darstellung eines AKURIT-Holzbausystems. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.  

Detailzeichnungen haben nur empfehlenden Charakter und ersetzen keine Fachplanung!
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Wandkonstruktion als Holzständerwand

Unterputz mit Armierung (z. B. AKURIT SK leicht mit AKURIT GF oder GM Armierungsgewebe)

Zwischenbeschichtung (z. B. AKURIT GMG Mineralgrund)

Oberputz (z. B. AKURIT VARIOSTAR)

Kleber (z.B. AKURIT SK leicht) 

Detail A

Detail A

AKURIT SPO���5�Q�E�M�G�N�R�T�Q�’�N��

�)�N�G�K�V�N�C�I�G�T�R�T�Q�’�N���7�P�V�G�Tteil (z.B. Protektor 9181, Unterteil aus Aluminium)

�)�N�G�K�V�N�C�I�G�T�R�T�Q�’�N���1�D�G�T�V�G�K�N���
�\���$�����2�T�Q�V�G�M�V�Q�T���������������#�W�H�U�V�G�E�M�R�T�Q�’�N���C�W�U���#�N�W�O�K�P�K�W�O��

Dämmstreifen

Holzfaser-Dämmplatte

Anstrich (z. B. AKURIT FSH���5�K�N�K�M�Q�P�J�C�T�\�’�P�K�U�J��

Quellmörtel (z. B. AKURIT QM Quellmörtel)

Fugendichtband (z. B. AKURIT DBL Dichtband)

1.3  Gleitlagerfuge mit Gleitlagerprofil – Aufstockung (Detail 04-05-010)

Vertikalschnitt Holzbau Maßstab ca. 1:5 – Detail ca. 1:2,5 Stand 01.2020

Darstellung eines AKURIT-Holzbausystems. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.  

Detailzeichnungen haben nur empfehlenden Charakter und ersetzen keine Fachplanung!
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Holzfaser-Dämmplatte 

Unterputz mit Armierung (z. B. AKURIT SK leicht mit AKURIT GF oder GM Armierungsgewebe)

Zwischenbeschichtung (z. B. AKURIT GPG Putzgrund)

Oberputz (z. B. AKURIT VARIOSTAR)

�&�G�J�P�H�W�I�G�P�R�T�Q�’�N���
�\���$����AKURIT DUO-TEX-E W52���&�G�J�P�H�W�I�G�P�R�T�Q�’�N��

Wandkonstruktion als Holzständerwand

Detail A

Unterputz mit Armierung (z. B. AKURIT SK leicht mit AKURIT GF oder GM Armierungsgewebe mittel)

Zwischenbeschichtung (z. B. AKURIT GMG Mineralgrund)

Oberputz (z. B. AKURIT VARIOSTAR)

Anstrich (z. B. AKURIT FSH���5�K�N�K�M�Q�P�J�C�T�\�’�P�K�U�J��

Anstrich (z. B. AKURIT FSH���5�K�N�K�M�Q�P�J�C�T�\�’�P�K�U�J��

Detail A

1.4  Anschluss an Massivbauteil – Wandfläche (Detail 04-05-020)

Horizontalschnitt Holzbau Maßstab ca. 1:5 – Detail ca. 1:2,5 Stand 01.2020

Darstellung eines AKURIT-Holzbausystems. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.  

Detailzeichnungen haben nur empfehlenden Charakter und ersetzen keine Fachplanung!
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�&�G�J�P�H�W�I�G�P�R�T�Q�’�N���
�\���$����AKURIT DUO-TEX-V W51���&�G�J�P�H�W�I�G�P�R�T�Q�’�N��

�&�G�V�C�K�N���#

�&�G�V�C�K�N���#

�#�P�U�V�T�K�E�J���
�\�����$����AKURIT FSH���5�K�N�K�M�Q�P�J�C�T�\�’�P�K�U�J��

�*�Q�N�\�H�C�U�G�T���&�$�O�O�R�N�C�V�V�G��

�7�P�V�G�T�R�W�V�\���O�K�V���#�T�O�K�G�T�W�P�I���
�\�����$����AKURIT SK leicht���O�K�V��AKURIT GF���Q�F�G�T��GM �#�T�O�K�G�T�W�P�I�U�I�G�Y�G�D�G��

�<�Y�K�U�E�J�G�P�D�G�U�E�J�K�E�J�V�W�P�I��(z.��B.��AKURIT GMG���/�K�P�G�T�C�N�I�T�W�P�F��

�1�D�G�T�R�W�V�\���
�\�����$����AKURIT VARIOSTAR��

�9�C�P�F�M�Q�P�U�V�T�W�M�V�K�Q�P���C�N�U���*�Q�N�\�U�V�$�P�F�G�T�Y�C�P�F���O�K�V���9�$�T�O�G�F�$�O�O�W�P�I

1.5  Anschluss an Massivbauteil – Eckausbildung (Detail 04-05-030)

Horizontalschnitt Holzbau Maßstab ca. 1:5 – Detail ca. 1:2,5 Stand 01.2020

Darstellung eines AKURIT-Holzbausystems. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.  

Detailzeichnungen haben nur empfehlenden Charakter und ersetzen keine Fachplanung!
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Fugendichtband (z. B. AKURIT DBL Dichtband), 
um den kompletten Sparren montiert

Holzfaser-Dämmplatte 

Unterputz mit Armierung (z. B. AKURIT SK leicht mit AKURIT GF oder GM Armierungsgewebe)

Zwischenbeschichtung (z. B. AKURIT GMG Mineralgrund)

Oberputz (z. B. AKURIT VARIOSTAR)

Tropfblech

Trennschnitt (oder Putztrennung zum Sparren mittels AKURIT MPP Mapapolk-Band)

Lattung

Konterlattung

Dachziegel

Gefachdämmung

Dampfbremse (luftdichte Verklebung im Anschluss- und Durchdringungsbereich)

Werkstoffplatte

Innenseitige Beplankung

Anstrich (z. B. AKURIT FSH���5�K�N�K�M�Q�P�J�C�T�\�’�P�K�U�J��

1.6  Wand-Dach-Anschluss (Detail 04-06-010)

Vertikalschnitt Holzbau Maßstab ca. 1:5 Stand 01.2020

Darstellung eines AKURIT-Holzbausystems. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.  

Detailzeichnungen haben nur empfehlenden Charakter und ersetzen keine Fachplanung!
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Wandkonstruktion als Holzständerwand

Werkstoffplatte (z. B. Faserzementplatte)

Kleber, abgestimmt auf Bauwerksabdichtung

Unterspannbahn

Perimeter- oder Sockeldämmplatte 
(z. B. AKURIT PMD 032/035)

Verblechung

Unterputz mit Armierung (z. B. AKURIT SK leicht mit AKURIT GF oder GM Armierungsgewebe)

Zwischenbeschichtung (z. B. AKURIT GMG Mineralgrund)

Oberputz (z. B. AKURIT VARIOSTAR)

���D�G�T�I�C�P�I�U�R�T�Q�’�N���$�N�Gch (z. B. AKURIT FIN-TEX W45���$�N�G�E�J�C�W�H�U�V�G�E�M�R�T�Q�’�N��

Detail A

Detail A

Anstrich (z. B. AKURIT FSH���5�K�N�K�M�Q�P�J�C�T�\�’�P�K�U�J��

Holzfaser-Dämmplatte

1.7  Anschluss an geneigtes Dach – oberer Abschluss (Detail 04-06-020)

Vertikalschnitt Holzbau Maßstab ca. 1:5 – Detail ca. 1:2,5 Stand 01.2020

Darstellung eines AKURIT-Holzbausystems. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.  

Detailzeichnungen haben nur empfehlenden Charakter und ersetzen keine Fachplanung!
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